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STIX A800 PREMIUM

TUM ESNEK ZEMiIN KAPLAMALARI iCIN ULTRA YUKSEK PERFORMANS

e LVT ve kauguk igin ideal
* Kisa kuruma siiresi

e Agir trafik

EMISSIONS DANS L'AIR INTERIEUR®
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STIX A800 PREMIUM, EC1 Plus, A+, LEED ve BREEAM olarak
siniflandirilan ¢ok disik VOC emisyonlarina sahip akrilik bir
yapistiricidir. LVT ve kauguk igin 6zel olarak tasarlanan STIX A800
PREMIUM, cok kisa stirede yilksek bir tutus etkisi gelistirir ve
mekanik 6zellikleri, sahalarda karsilagilan tim zorlu ortam
kosullarini dengelemeye olanak saglar. Gunluk olarak karsilasilan
¢ogu esnek zemin kaplamalarini ve ayrica daha 6zel veya zor
kaplamalari da yapistirabilen evrensel gok amaglh bir yapistiricidir.
Ayrica spor tesisleri, dus PVC sistemi, i¢ kdseler, mevcut kompakt
PVC tizerine PVC uygulamalarinda da kullanilabilir. Zemin ve duvar
uygulamalari igin uygundur.

Ozel/kamu veya toplu binalarda her tiirlii esnek zemin kaplamasi
icin uygundur. Gunlik kullanilan esnek zemin kaplamalarinin bir
¢ogunu monte edebilen evrensel bir gok kullanimli yapistiricidir.

ilgili zemin kaplamalar::

= Seritlerde ve fayanslarda LVT

= Homojen PVC ve Heterojen kompakt PVC

= Heterojen akustik PVC (képiik ve VER lzerinde)

= Eski kompakt PVC zerine PVC (tadilat)

= Dus konseptleri PVC zemin ve duvar

= 3,5 mm kalinhga kadar kauguk karolar ve levhalar
= Akustik kauguklar

= Fayans ve seritlerde linolyum

= Akustik Linoleum

= Dokumasiz tabanli poliolefinler

= Yari esnek karolar

= Her gesit hali

= Destekli veya desteksiz igne delikli

= Lateks tabanh dogal lifler (hindistan cevizi, sisal, deniz ¢ayiri)
= Duvar koruma levhalari

Renk

Bilegim

Saklama / Raf Omrii*

Uygulama sicakligi

Bekleme siiresi**

Agik zaman**

Yapigma siiresi**

Kiirlegme siiresi **

Sarfiyat

Donma hassasiyeti
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250-4009/m’

Fil disi

Akrilik su bazl

12 Ay

10-25°C

PVC: 10-15 dakika
Kauguk: 5 dak

PVC: 60 dak
Kauguk: 30 dak

12 saat

24 - 48 saat

250-400 g/m?

0°C'ye kadar ters
cevrilebilir

*Qrijinal ambalajinda Uretim tarihinden itibaren, agilmamis ambalajinda,
temiz bir zeminde, serin, kuru kosullarda +5°C ile +25°C sicaklik araliginda ve
dogrudan glines 15181 almayacak sekilde depolanmalidir. Soguktan, nemden,

bugulasma ve ¢iyden koruyun.

**Bu slreler +23°C ve %50 bagil nemde normalde emici olan ylzeyler igin

belirlenir



KULLANIM TALIMATLARI

HAZIRLIK

Alt déseme:

Alt désemenin bina standartlarina uygun oldugundan emin
olunmaldir. Alt désemeler temiz, saglam, kuru olmal ve
yapismayi engelleyebilecek toz, gres, boya, siva, cila, suda
yumusayan vyapistirict gibi kirletici maddelerden arindiriimisg
olmalidir.

Yeterince duzgin olmayan veya yapistirilan belirli zemin
kaplamasini almak igin yiikseklik olusturmanin gerekli oldugu
zeminler igin, uygun bir Bostik kendiliginden yayilan sap ve astar
sisteminin uygulanmasi tavsiye edilir. Belirli Grlnler ve alt
désemeler hakkinda oneri almak igin lutfen Teknik Servise
daniginiz.

GoOzenekli sap ve kontrplak gibi ¢ok emici alt désemeler,
yapistirici uygulanmadan 6nce uygun bir Bostik astar ile
astarlanmalidir.  Astarlama, yapiskanin alt tabakaya asiri
emilimini azaltarak iyi bir calisma slresi ve glgli yapiskan bag
saglar.

Herhangi bir yapistirici uygulamadan 6nce yiizeyin kuru ve
tozsuz oldugundan emin olunmalidir.

Yerden isitmali sistemler:

Yerden isitmali  sistemler uygulamadan 48 saat oOnce
kapatilmalidir. Uygulamadan sonra yerden isitmayi kademeli
olarak agmadan dnce 7 giin beklenmelidir.

UYGULAMA

Zemin kaplamasi igin uygun mala boyutunu ve uygulama
yontemini segilir ve malayl 60° agiyla tutarak yapistiriciyr alt
dosemeye esit sekilde uygulanir. Yapistirici uygun acgik zaman
icin birakilr.

: MALA
ZEMIN KAPLAMA BOYUT KULLANIM

Diiz tabanli ¢ok ince

_ 2
doseme kaplamalari o 0.2-0.25kg/m

Piriizsiiz tabanh kaplama
(PVC karolar ve seritler, A2
E.V.R., kopukler)

0.25kg - 0.29kg/m?

Dokulu tabanl kaplama B1 0.3kg - 0.35kg/m?
Arka ylzu yuksek
kabartmali kaplamalar

) ) B2 0.4kg - 0.45kg/m?
(6rn. lateks destekli

KURUMA SURESI

Sivi birikme riskini en aza indirmek igin bekleme siiresine
uyulmalidir (PVC igin 10-15dk ve kauguk icin 5dk). Linolyum igin
bekleme siresi yoktur.

Yapistirici, yapiskan ve kavrama durumuna gectiginde zemin
kaplamasini désenmelidir.

Sikisan havayr disari atmak ve vyapistiricinin iyi bir sekilde
aktarilmasini  saglamak igin sirtinme blogu ve/veya rulo
uygulayarak zemin kaplamasi yapistirilmahdir. Sikisan havanin
disari atilmasi ve iyi bir temas saglamak icin bu islem 30 dakika
sonra tekrarlanmalidir.

Yapistiriciya iyi bir bag olusturmasi icin yeterli zamani vermeden
(kurulumdan yaklasik 24 saat sonra) derzler kaynaklanmamalidir.

TEMIZLEME

Ara¢ ve ekipmanlari kullanimdan hemen sonra ilik su ile
temizlenebilir. Nemli bir bezle zemin kaplamasinin yizeyindeki
yapistirici temizlenmelidir.

PCB PALLET. GENCOD

153033045 18 kg 1 32 3549212486662

GUVENLIK

Daha fazla ayrinti igin
https://bostiksds.thewercs.com/default.aspx adresindeki
glivenlik veri sayfasina bakin.

Burada verilen bilgiler ve éneriler yalnizca Bostik arastirmalarina dayanmaktadir ve dogrulugu
garanti edilmemektedir. Uriiniin performansi, raf émrii ve uygulama 6zellikleri, iriiniin
uygulanacagi malzeme tiiri, driiniin depolandigi veya landigi ortam ve uygulama igin
kullanilan ekipman dahil olmak izere bircok degiskene baglidir. Bu degiskenlerin herhangi
birindeki degisiklikler, Grinin perfor etkileyebilir. Uriinii kullanmadan 6nce, iiriiniin
kullanim amacina lugunu, kull daki kosullar altinda test etmek alicinin
yukiamlaliigiindedir. Bostik, driinin herhangi bir 6zel uygulama igin uygunlugunu garanti etmez.
Uriin, satis sirasinda riinle birlikte gelen Bostik Satis Hiikiim ve Kosullarina gére satilmaktadir.
Bu belgede yer alan bilgiler, ilgili patentlerin bulunmadigini ima edecek veya herhangi bir
patentin kapsadigi herhangi bir bulusu, patent sahibinin yetkisi olmad I k tzere izin,
tesvik veya tavsiye teskil edecek sekilde yorumlanamaz.
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